5 - ENCUENTRO CON OTROS TIPOS DE MUROS




ENCUENTRO CON MUROS CERAMICOS

CON MAMPOSTERIA COMUN MACIZA CERAMICA

Muro de ladrillo comuin

Muro HCCA empotrado 5cm min.

Junta de trabajo (fondo y laterales)
de material compresible (poliestireno,
espuma de poliuretano, etc) e=1cm

CON MAMPOSTERIA HUECA CERAMICA

Junta + barra

Muro de ladrillo hueco cerdmico

Vinculacion con barras dentro de canaleta
cada 3 hiladas en HCCA e inserta en
la junta de la mamposteria ceramica

Junta de trabajo de material compresible
(poliestireno, espuma de poliuretano, etc) e=1cm

)

Producto: Ladrillo HCCA ) CFecha: 04-22 ) (Hoja N°: 5.1 )
' Detalle: Encuentro con muros ceramicos ) CRevision: B )
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