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Observaciones

El solicitante y el responsable de la presente autorizacién asumen loda la responsabilidad por la eventual pérdida de

integridad o confidencialidad preducto del uso de los canales de envio autorizados.

El presente formulario debera ser completado, firmado, escaneado y enviado por e-mail o hacer llegar su version original
en soporte papel a la UT con las que se conlraté el servicio para que el informe pueda ser enviado.
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Fecha de Informe: 23/11/2018

Solicitante: BRIMAX S.R.L.
Suipacha 888-CP 2200 — San Lorenzo — Pcia. De Santa Fe.

Elemento: Una muestra compuesta por mampuestos de bloqgue de HCCA y mortero de asiento.

|dentificada por el usuario como:

HCCA BRIMAX

Imagen genérica de uno de los muros recibidos

Determinaciones requeridas:
Ensayo de adherencia.

Fecha de Recepcion: 09/11/2018
Fecha de ejecucion del ensayo: 20/11/18

Metodologia empleada
I\ \Lineamiento Norma IRAM 12592:1986

Este informe no pod Instituto Nacional de Tecnologia Industrial Sede Parau
autorizacion escrita del INT d - b.ar Avenida Gen
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Resultados:

1. Resistencia a la adherencia: el ensayo se realizd segun lineamientos de la norma IRAM
12592:1986, de adherencia en ladrillos y bloques ceramicos para muros. Los resultados figuran a
continuacion:

IDENTIFICACION ADHERENCIA

INTI SOLICITANTE PROBETA MPa OBSERVACIONES
Se produce la rotura entre la interfase del mortero
21,81 de asiento y el bloque, desprendiéndose en una

sola cara.

Se produce la rotura entre la interfase del mortero
28465 HCCA BRIMAX Il 22,54 de asiento y el bloque, desprendiéndose en una
sola cara y rompiendo parte del bloque central.

Se produce la rotura por la masa del mortero de

i Tk asiento, produciendo fisuras en el mampuesto.
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(jflmégenes de cada probeta posterior al ensayo.
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Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron
las mediciones y/o ensayos.
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Ay, BILVIA VELAZQUEZ
COORDINADORA U.T,
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION
INTI - CONSTRUCCIONES

«lLa reproduccion y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»




